
Aluminiumverbund und Acrylglas

Wir bitten Sie von der mechanischen Reinigung mit Rasierklingen, Schabern oder Messern abzusehen. Es 
können Kratzer entstehen. Ein mildes Reinigungsmittel und Wasser so wie ein Tuch genügen völlig um die 
Materialien von Fett und Unreinheiten zu entfernen.

 Flüssiges Reinigungsmittel und Wasser nutzen
 keine mechanische Reinigung mit Glasschabern etc.

Echtstein-Verbundplatten

Alle natürlichen Steinoberflächen müssen trotz Imprägnierung oder Versiegelung regelmäßig feucht 
abgewischt werden. Verwenden Sie hierzu einen fusselfreien Lappen. Wichtiger Hinweis: Säurereiniger 
können die Oberfläche des Steins beschädigen!
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